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Übersicht Kieswerke - Liste für normkonforme Kiesgemische 
 

(Ungebundene Gemische gemäss SN 70 119-NA / EN 13285: 2018) Stand: 16. Oktober 2023 

1) Die vom AVT anerkannte Erstprüfung (Leistungs- bzw. Herstellererklärung) hat Gültigkeit bis zu deren 

Ablauf (zwei Jahre nach dem aufgeführten Datum). Die rechtzeitige Eingabe der zu erneuernden 

Leistungserklärung liegt in der Verantwortung des Werks. 

2) Die Trockendichte und der optimale Wassergehalt sind jährlich nachzuweisen. Die rechtzeitige Eingabe 

der Ergänzungsprüfung liegt in der Verantwortung des Werks.  

Lieferwerk Datum OC75 OC85 

0/16 0/22 0/45 0/16 0/22 0/45 

Bürgergemeinde 

Lüterkofen-Ichertswil 

Kiesgrube Haulital 

1) 07.11.2022   x    

STRABAG 

Grube im Hard 
1) 08.11.2022   x    

Baustoffzentrum Olten 

/ Zofingen BOZ 

(Werk Gunzgen) 

1) 02.12.2022   x    

Vigier Beton 

Nordwest, Aebisholz 
1) 11.01.2023  x     

Vigier Beton 

Nordwest, Aebisholz 
1) 11.01.2023   x    

KIBAG Kies 

Schafisheim 
1) 03.03.2023      x 

Gebr. Huber AG 

Wöschnau 
1) 19.04.2023      x 

antag recycling ag 

Zwingen 

(Platz Schachental) 

1) 22.04.2022 

2) 21.03.2023 
  x    

antag recycling ag 

Zwingen 

(Platz Sternenfeld) 

1) 22.04.2022 

2) 25.04.2023 
  x    

Baustoffpark (Marti AG) 

Walliswil b. Niederbipp 
1) 11.06.2023   x    

Iff AG 

Niederbipp 
1) 16.06.2023      x 

Baustoffzentrum Olten 

/ Zofingen BOZ 

(Werk Neuendorf) 

1) 11.07.2023   x    



 

Richtlinien Strassenverkehrsanlagen  FW / Fundationsmaterialien 
Ausgabe: Juli 2023 Seite 2 von 2 Übersicht Kieswerke 

Übersicht Kieswerke - Liste für normkonforme Recycling-Gemische 
 

(Ungebundene Gemische gemäss SN 70 119- NA / EN 13285: 2018)  Stand: 16. Oktober 2023 

 

1) Die vom AVT anerkannte Erstprüfung (Leistungs- bzw. Herstellererklärung) hat Gültigkeit bis zu deren 

Ablauf (zwei Jahre nach dem aufgeführten Datum). Die rechtzeitige Eingabe der zu erneuernden 

Leistungserklärung liegt in der Verantwortung des Werks. 

2) Die Trockendichte und der optimale Wassergehalt sind jährlich nachzuweisen. Die rechtzeitige Eingabe 

der Ergänzungsprüfung liegt in der Verantwortung des Werks. 

Lieferwerk Datum RC-Kiesgemisch A 
(max. 30% Asphalt) 

RC-Kiesgemisch B 
(max. 30% Beton) 

RC-Kiesgemisch P 
(mind. 95% Kies) 

0/16 0/22 0/45 0/16 0/22 0/45 0/16 0/22 0/45 

Huber Baustoff AG 

Wöschnau 
1) 19.04.2023      x    

antag recycling ag 

Zwingen 

(Platz Ried) 

1) 09.06.2022 

2) 09.06.2023 
     x    

Lieferwerk Datum RC-Betongranulatgemisch 

0/16 0/22 0/45 

JAVA Rückbau + 

Recycling AG, Riedholz 

(Depot Papieri Biberist) 

1) 21.10.2022   x 

Vigier Beton 

Nordwest, Aebisholz 
1) 11.01.2023   x 

Marti AG, Bellach 

(RC-Platz Bellach) 
1) 09.02.2023   x 

Baustoffzentrum Olten 

/ Zofingen BOZ 

(Werk Gunzgen) 

1) 23.03.2023   x 

antag recycling ag 

Zwingen 

(Depot Wirz) 

1) 11.07.2022 

2) 16.06.2023 
  x 

Iff AG 

Niederbipp 
1) 16.06.2023   x 


